Etiquette Violette - OM

SITE:

DESCRIPTION DU PRODUIT:

COMPOSITION TYPE
DE LA ROCHE:

CARACTERISTIQUES TYPES
DU PRODUIT:

CARACTERISTIQUES GENERALES
DU PRODUIT:

APPLICATIONS PRINCIPALES:

Peintures
- Peintures émulsion d’intérieur
- Peintures a I'eau
- Charges pour fissures, mastics
Joints
- Mastics vitriers

AUTRES APPLICATIONS:

Produits agrochimiques
Céramique

Adhésifs

Polymeres
Caoutchoucs

CONDITIONNEMENT STANDARD:

- VRAC
- SAC (papier) de 25 kg sur palette

- CONTENEUR SOUPLE sur palette

Les informations contenues dans cette fiche technique ne concernent que le matériel spécifique mentionné et ne
concernent pas l'utilisation conjointement avec tout autre matériel ou dans tout procédé. Les informations fournies dans
le présent document se basent sur des données techniques qui, a la connaissance de Omya, sont fiables, toutefois
Omya ne fournit aucune garantie de complétude ou d'exactitude de ces informations, et Omya n'assume aucune
responsabilité résultant de leur utilisation ou vis-a-vis de toutes réclamations, pertes ou dommages subis par une tierce
partie. Toute personne recevant ces informations doit exercer son jugement propre en ce qui concerne leur utilisation
appropriée et il incombe a I'utilisateur d'évaluer si le matériel convient (y compris en matiére de sécurité) pour un usage

particulier avant d'en faire usage.
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Carbonate de calcium naturel de grande pureté chimique, élaboré a partir
d’'une craie de Champagne sélectionnée. L'Etiquette Violette - OM est un
polyvalent au rapport performance-co(t optimal. Il apporte la rhéologie

demandée aux mastics vitriers.

CaCOs 98
MgCOs 0.4
Fe O3 0.1
Insolubles HCI 1
Granulométrie:
- Refus & 45 um (1SO 787/7) 0.15
- Coupe granulométrique (d98%) 20
- Diamétre moyen des particules (d50%) 2.4
- Particules < 2 ym 42
Blancheur:
- Blancheur CIE L*, a*, b* (DIN 6174) 94/06/4.1
Taux d’humidité départ usine (ISO 787/2) 0.2
Densité apparente tassée (ISO 787/11) 11
pH (ISO 787/9) 9
Prise d’huile (1SO 787/5) 17
Prise de DOP (ISO 787/5) 24
REPARTITION GRANULOMETRIQUE (Sedigraph):
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Diametre des particules (en microns)
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